ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

	1. Наименование методики
	Методика судебно-экспертного исследования резины и изделий из нее 7.1 (3)

	2. Информация       о       разработчике экспертной методики
	Автор - Постевка К.В. 
Севрук С.Г. - главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы ЦСЭ МЮ РК 

	3. Сущность методики
	Методика предназначена определить потребности судебно-следственной практики в установлении фактических дан​ных по уголовным делам путем экспертного исследования объектов из резины; выявить недостатки в подготовке материалов и назна​чении экспертизы следователями; определить состояние эксперт​ных исследований объектов из резины и оценку их уровня, правильность процессуального оформления их; объяснить причины недостатков, предложить пути их устранения и дальнейшего совершенство​вания судебной экспертизы резины и изделий из нее.



	3.1.  Экспертные задачи, решаемые методикой
	К общим задачам судебно-экспертного исследования резины и изделий из нее:

классификационные, диагностические и идентификационные

	3.2. Объекты исследования
	Объектами являются: 

резиновые из​делия и их части, микрочастицы резины и микроследы, образованные в результате контактного взаимодействия.

	3.3. Методы исследования
	Основные методы: морфологические, физические, химические, инструментальные

	3.4.   Краткое   поэтапное   описание методики
	 В зависимости от природы информация объектов экспертизы резины и изделий из нее выделяют следующие группы методов и технических средств:

1)
исследования морфологических признаков внешнего и внутреннего 
строения резины - оптическая и электронная микроскопия, интроскопия и др;

2) 
анализ состава резины - элементный, изотопный, молекулярный; фракционной;

3) анализ структуры резины - рентгенография, электронная микроскопия;

4) исследования отдельных физических (твердости, плотнос​ти, температуры стеклования и кристаллизации и др.) и химичес​ких (полярности и др.) свойств.
5. Оценка выявленных признаков и формулирование выводов.

	4.      Сведения      о      дате, месте опубликования методики 
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экспертной методики
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