ПАСПОРТ МЕТОДИКИ
	1 .Наименование методики
	[bookmark: _GoBack]Методика судебно-экспертного исследования ювелирных изделий в рамках экспертизы металлов и сплавов (капельный метод) 7.3 (6)

	2. Информация       о       разработчике экспертной методики
	Составитель методики: 
Главные эксперты ЛХиБИ ИСЭ по г. Алматы Мусина Г.Г., Юсупова А.Т.

	3. Сущность методики
	Методика предназначена для установления соответствие содержания золота указанной пробе на изделии 

	3.1.  Экспертные  задачи,  решаемые методикой
	К общим задачам судебно-экспертного исследования относятся: классификационные, диагностические. 

	3.2. Объекты исследования
	Объектами являются:  ювелирные изделия и ювелирная галантерея

	3.3. Методы исследования
	1. Основные сведения о сплавах драгоценных металлов
2. Понятие о пробах, клеймах
3. Капельное исследование сплавов на основе золота
4. Капельное исследование сплавов на основе серебра
5. Капельное исследование сплавов на основе платины
6.Схема проведения исследования

	3.4.   Краткое   поэтапное   описание методики
	 1. Даны общие понятия  о сплавах  на основе золота, серебра, платины, палладия и цветные сплавы драгоценных металлов. 2. Даны понятия о пробах и клеймах, приведена таблица соотношений проб драгоценных металлов.  
 3. Метод исследования, применяемый для сплавов на основе золота, серебра и платины.  
 4. Схема исследования 
 5. Приложения


	4.      Сведения      о      дате, месте опубликования методики 

	ЦСЭ МЮ РК, Астана - 2014 г.  


	5. Дата одобрения методики Ученым Советом ЦСЭ МЮ РК
	Протокол № 4 от 19.12.2014 г.


	6.   Должностное   лицо  экспертного учреждения,    составившее    паспорт
экспертной методики
	главный эксперт  службы СЭВМ ЛХиБИ ИСЭ по г. Алматы Мусина Г.Г.
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