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ПАСПОРТ МЕТОДИКИ 
	1.Наименование методики
	Методика судебно-экспертного исследования природных волокон растительного происхождения 7.5 (2)

	2.Информация о разработчике экспертной методики
	Авторы: В.А.Пучков, Т.М.Пучкова, А.А.Седов, Г.А.Сергаева, В.П.Чернов. ВНИИСЭ
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Составитель – главный эксперт лаборатории химических и биологических исследований Института судебной экспертизы по городу Алматы ЦСЭ МЮ РК Мусина Д.Ш.

	3.Сущность методики
	Методика позволяет установить природу, провести внутривидовую дифференциацию волокон, установить класс красителей по химической и технологической классификациям, принадлежность красителей сравниваемых волокон к одной марке

	3.1 Экспертные задачи, решаемые методикой
	Решаются следующие задачи:

- диагностические задачи по установлению природы, принадлежности объектов к конкретному виду волокон растительного происхождения, способу крашения, состояния волокон;

- классификационные задачи по установлению класса красителей по химической и технологической классификациям;

 - идентификационные задачи по установлению общей родовой и групповой принадлежности сравниваемых волокон

	3.2 Объекты исследования
	Единичные волокна, нити (пряжа), крученые изделия, ткани, трикотажные полотна, предметы одежды, быта, специальные изделия из натуральных и смешанных волокон, а также отделившиеся от них фрагменты, наслоения волокон на предметах-носителях

	3.3 Методы исследования
	1.Органолептический 

2.Микроскопический метод 

3.Метод поляризационной микроскопии

4.Химические методы 

	3.4 Краткое поэтапное описание методики
	1. Изучение материалов дела

2. Внешний осмотр

3. Микроскопическое исследование продольного строения волокон 

4. Микроскопическое исследование поперечного строения волокон

5. Исследование волокон методом поляризационной микроскопии.

6. Химическое исследование волокон методом окрашивания и растворимости в специфических реактивах

7.Исследование красителей по химической и технологической классификациям.

8. Хроматографический анализ красителей

9. Оценка результатов
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