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ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

	1.
	Наименование методики
	Методика судебно-экспертного исследования красителей окрашенных гидратцеллюлозных волокон 7.5 (3)

	2.
	Информация о разработчике экспертной методики
	Авторы: В.А.Пучков, Т.М.Пучкова, А.М.Пчелинцев, Г.П.Воскерчан
ВНИИСЭ 

	3.
	Сущность методики
	Дифференциация красителей окрашенных гидратцеллюлозных волокон по способу крашения, классу и группе красителей, марке красителей 

	3.1 


	Экспертные задачи, решаемые методикой
	Установление способа крашения.

Установление класса красителей по химической классификации.

Установление класса красителей по технологической классификации.

Установление марки красителя.

	3.2 


	Объекты исследования
	Нити (пряжа), ткани, трикотажные полотна, предметы одежды, быта, специальные изделия из окрашенных гидратцеллюлозных волокон, а также отделившиеся от них фрагменты, наслоения волокон на предметах-носителях.

	3.3 


	Методы исследования
	Визуальный осмотр

Микроскопический метод 
Микрохимический метод Колориметрический метод Хроматографический метод 
Метод спектрального анализа

	3.4
	Краткое поэтапное описание методики
	1. Изучение материалов дела

2. Внешний осмотр

3. Микроскопический метод дифференциации волокон по внешним признакам.

4. Предварительная дифференциация окрашенных гидратцеллюлозных волокон по способу крашения на основании данных по растворимости красителей и химического анализа.

- метод химических тестов восстановительно-окислительных реакций красите​лей

- метод экстракции красите​ля органическими растворителями

2. Дифференциация красителей гидратцеллюлозных волокон на основании химических, хроматографических и спектральных свойств

- установление принадлежности исследуемых красителей к определенному классу и группе в соответствии с имеющимися классификациями методами колористического и химического анализов;

- установление принадлежности исследуемых красителей к конкретной марке в соответствии с реальным ассор​тиментом красителей методами хроматографического и спектрального анализов.

	4.
	Сведения о дате месте опубликования методики 


	Методическое пособие для экспертов «Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них», Выпуск 3, М., Издательство ВНИИСЭ, 1983 г.

	5.
	Дата одобрения методики Ученым Советом ЦСЭ МЮ РК
	Протокол №4 от 09.12.2011 г.

	6.
	Должностное лицо, составившее паспорт экспертной методики
	Главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г.Алматы Мусина Д.Ш.


