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ПАСПОРТ МЕТОДИКИ
	1.
	Наименование методики
	Методика судебно-экспертного исследования по установлению класса волокнообразующего полимера химических волокон 7.5  (4)

	2.
	Информация о разработчике экспертной методики
	Авторы: В.А.Пучков, А.А.Седов, Г.А.Сергаева, В.П.Чернов.

ВНИИСЭ 
Составитель: Мусина Д.Ш. главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы

	3
	Сущность методики
	Дифференциация химических волокон по результатам микроскопического исследования продольного и поперечного строения волокон, микроскопического исследования в поляризованном свете, растворимости в специфических реагентах, ИК-спектрометрии и определения температуры плавления.

	4.
	Экспертные задачи, решаемые методикой
	Установление класса и вида волокнообразующего полимера химических волокон

	4.1 


	Объекты исследования
	Нити (пряжа), нитки, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, предметы одежды, быта, специальные изделия из химических и смешанных волокон, а также отделившиеся от них фрагменты, наслоения волокон на предметах-носителях.

	4.2 


	Методы исследования
	Органолептический (визуальный осмотр и установление запаха) 

Микроскопический метод 

Метод поляризационной микроскопии

Физические методы

Химические методы 

	4.3 


	Краткое поэтапное описание методики
	1. Изучение материалов дела

2. Внешний осмотр

3. Микроскопическое исследование продольного строения волокон

4. Микроскопическое исследование поперечного строения волокон 

5. Исследование анизотропных свойств химических волокон методом поляризационной микроскопии.

6. Установление разницы хода лучей

7. Определение показателя преломления и величины двойного лучепреломления волокон

8. Определение интерференционных окрасок волокон при скрещенных поляризаторе и анализаторе

9. Определение химических волокон по растворимости

10. Определение волокон методом инфракрасной спектроскопии

11. Определение температуры плавления волокон 

	4.4
	Сведения о дате месте опубликования методики 


	Методическое пособие для экспертов «Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них», Выпуск 2, М., Издательство ВНИИСЭ, 1983 г.
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	Протолок №4 от 19 декабря 2014 года 

	6.
	Должностное лицо, составившее паспорт экспертной методики
	Мусина Д.Ш. главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г.Алматы 


